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Изопласт П (ЭПIr-4,0) ТУ 5774-005-05766480-2002
(Сертификвт соOтветстви fl ЛЬ РОС С RU.Ai}28. HZ7225

с 04.05.201бг. по 03.05.20l9r.)
Код ОКПД2 23.99.12.110
Номер тIарщи:

,Щата изготовления продукта
Дата отбора проб
по ГоСТЕN 13416:

180075 Количество, кв.м.: 7820
АOб 05.05.18
05.05.18 .Щата проведения анЕtлиза продукции: 05.05.18
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3аключение: соответствует ТУ 57 74-005-057664 80-2002 с изм. 1 -6

й--Зам. начаьника АЦ по коЕтроJIю каqоства

Началъник лаборатории Nо l

Руководитепъ группы

Лаборант

Щата выдачи

он

кOнтрOл

Кудакова Т.А.

Шлома В.В

Маркова И,И.

JlyKMarroBa Л.В,
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Ns на иrчt ено ва rl ие rlоказателей Норма
Факт.

даfiЕыс
Метод

исIъlтания
Масса 1м2, кг, в пределах 4,0 +/- 0.2 4.0 гостЕN 1849-1

2 Маgса вяхrylцего с наплавJuIемой сторояы, кг/м2, в
пределах

z,0+1-0,з 2,0 гост 2б78

з. Разрьвная сила при растяхrcнии, Н/50мм, Ее мекее гост зl899_1
Полиэстер: в продольном направлении 600 692

в поIIеречном FIаправлеЕии 400 403
Уд;п,tнение при растяжеltии, О/о, не менее
Полиэстер: в продольном направлении 2а JJ

в поtlеречном нЕшIравлеции з0 40
4. ВодопоглощеЕие в течении 74ч.,О/о, по масс9, ке более 1.0 0.1 гост 267в

6. Гибкооть, ОС, не выше мипус t5 минус 15 гост EN t 109

7. Водоrrепрояицаемостъ ;

- uри давлении 10 кПа в течение 72 ч.
выдержаJI выдержал гост EN 1928

- при давлении 200 кПа в течение 24 ч вьцержаJI выдержал гост EN 1928

8 Теплостойкость, ОС 120+l-z выдержrrл гост EN l1l0
10 Изменение ливеЙньш размеров, Yо, не более 0.6 0.z гостЕN 1107-1
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